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Hydrofobizacja celulozowych struktur filtracyjnych Pomiar katéw zwilzania i zeslizgu
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e : Rys. 2 Schemat uktadu do pomiaru kata zeSlizgu
Rys.1 Zdjecie z goniometru dla

~ Rok akademicki: 2014/2015 1H, 1H,2H 2H-PFOS Zg’0F1n1e Z oczgkiwani.ami im. nizszy jest ka}t
i oo . zeslizgu kropli z powierzchni, tym lepsze jest
Kat zwilzania ok. 157 . . . . . .
oczyszczanie sie powierzchni w doswiadczeniu.

Wprowadzenie
Zmiany w skladzie i wlasciwos$ciach komercyjnego oleju napedowego w ostatnich latach Wyniki badan eksperymentalnych
spowodowatly utrate sprawnosSci filtrow oferowanych na rynku do filtracji, a przede iy komereyine

FeTTp—
2 steenie wody nierazpuszcaonei na wylocie. o

wszystkim skutecznego usuwania wody. Jest to wynikiem stosowania domieszek
biokomponentéw oraz stosowanych dodatkdw poprawiajacych wiasciwosci paliw. = & e lrio g ‘
W pracy przeprowadzono badania odpowiednio przygotowanych struktur filtracyjnych z EE g s teons .
celulozy w procesie odwadniania niskosiarkowego oleju napedowego. Przeprowadzone
badania dotyczg filtréw kompaktowych, montowanych bezposrednio w samochodach.
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Cele i zakres pracy

Proeclad I filtracii olei d dich ) Rys.3 Schemat stanowiska badawczego; Rys.4 Wykres zaleznosci spadku
_ Nllrzzg fe.lk 1t.eratturl3{ftna teini\t i tI‘aC]}ll ) e]u1 nap(i(:i owego, w tﬁll}lll I(Illet;) blc te}sltowama parametry eksperymentu separacji W/O: cidnienia i st. wody nierozp. na wylocie
odyfikacja struktur celulozowych w celu nadania im cech hydrofobowyc czas testu — 150 minut (chlorek pentafluorobenzoilu)

- Ocena wilasciwosci zmodyfikowanych powierzchni (kqty zwilzania i zeslizgu kropli)

- Przygotowanie filtrow testowych i weryfikacja ich dzialania w eksperymencie
separacji zdyspergowanej wody z oleju. napedowego

- Opracowanie i dyskusja wynikow

stezenie wody na wlocie — 2500 ppm obj.
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Spadek cisnienia, mbar

Struktury filtracyjne i ich modyfikacje
Celuloza jest atrakcyjnym materiatem ze wzgledu na jej iloS¢ w przyrodzie, trwatos¢ oraz

wylodie

...............

stezenie wody nierozpuszcz

Py perflucrooctyltriethoxysilan

szerokiej gamie znanych oraz potencjalnych zastosowan. Wiokna celulozowe majq nature | o T o
hydrofilowa, a tatwos¢ nadania im roznorodnych wiasciwosci (np. hydrofobowych) otwiera Rys.5. Wykresy zaleznoSci stezenia wody nierozpuszczonej na wylocie i koncowego
mozliwosci dla licznych zastosowan. Celuloza byta poddana modyfikacjom zwigzkami: spadku cisnienia od predkosSci pozornej przeptywu.

—  roztwor komercyjny EC-1206 firmy NanoX:

kat zwilzania: 136.7+1.9°, kat zeSlizgu (dla kropli 50ml): 41.0+2.8°,
—  chlorek pentafluorobenzoilu:

kat zwilzania: 136.9+2.1°, kat zeSlizgu (dla kropli 50ml): 49.9+0.5°,
— octadecytrichlorosilan:

kat zwilzania: 134.6+1.8°, kat zeslizgu (dla kropli 50ml): 19.9+0.8°,
— 1H,1H,2H,2H—perfluorooctyltriethoxysylan:

kat zwilzania: 157.2+2.1°, kat zeslizgu (dla kropli 50ml): 50.0+0.9°.

Whioski

1. Najprostszym rozwigzaniem hydrofobizacji powierzchni celulozowej w pracach
laboratoryjnych byto zastosowanie sSrodka EC-1206 firmy NanoX

2. W przypadku OTS, gdy powierzchnia jest hydrofobowa i olejofilowa, efektywnos¢
odwadniania paliwa byta dos¢ niska

3. Podczas interpretacji uzyskanych wynikow zostalo zaobserwowane optimum
predkosci, przy ktorej uzyskano najwyzsza skuteczno$¢ separacji

4. Gromadzenie sie kropel oraz brak koalescencji i ociekania kropel z powierzchni
modyfikowanej powodowaly zwiekszenie wartosci spadku ci$nienia na filtrze.
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