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Wprowadzenie

Ciekte odpady promieniotworcze sg wytwarzane m.in. przez energetyke jadrowa,
rolnictwo oraz w medycynie. Istnieje szereg metod umozliwiajgcych usuniecie
radioizotopéw z ciektych odpaddéw promieniotworczych. Sg to m.in. wytracanie,
odparowanie, wymiana jonowa oraz filtracja z zastosowaniem réznego rodzaju procesow
membranowych. W celu zwiekszenia efektywnosci usuwania promieniotwoérczych jonéw z
odpadow ciektych stosuje sie r6znorodne procesy hybrydowe.

Cel i zakres pracy

Celem pracy byto zbadanie mozliwosci zastosowania sorbentu SiEA-KNiFe w hybrydowym
procesie membranowym wykorzystanym do usuwania jonéw kobaltu i cezu z roztworow
wody destylowanej i wody morskie;j.

Zakres pracy obejmuje:

*przeglad literatury dotyczacej procesOw usuwania radionukliddw w membranowym
procesie hybrydowym oraz procesie adsorpcji,

sopracowanie metodyki badan doswiadczalnych,

swykonanie badan doswiadczalnych dotyczacych efektywnosSci usuwania jonéw kobaltu i
cezu w hybrydowym procesie membranowym z zastosowaniem sorbentu SiEA-KNiFe,

sopracowanie wynikdw badan doswiadczalnych,
ssformutowanie wnioskow koncowych.

CzeS$c¢ teoretyczna

W tej czeSci pracy przedstawiono charakterystyke paliwa jadrowego, Zrédta
radionuklidow ¢°Co i 13*Cs w wodach poreaktorowych oraz wtasciwosci uzytego do badan
sorbentu. Omoéwiono réwniez przebieg procesu adsorpcji i hybrydowego procesu
membranowego wraz z jego wadami i zaletami.

Czesc¢ doswiadczalna

W pracy badano usuwanie izotopow cezu i kobaltu w hybrydowym procesie sorpcji
potaczonej z mikrofiltracja oraz procesie klasycznej sorpcji. Zbadano takze
efektywnos$¢ usuniecia wyzej wymienionych jonéw w zaleznoSci od Srodowiska,
w jakim sie znajduja - w wodzie destylowanej i w wodzie morskiej. Badane
roztwory sktadaty sie z nieaktywnych roztworéw wodnych CsCl lub CoCl, oraz
znacznikow cezu 3*Cs lub kobaltu ®°Co. Probki roztworéw poddano analizie
widma energetycznego w spektrometrze gamma zaréwno przez, jak i po
przeprowadzonym procesie sorpcji. Przyktadowe wyniki badan doswiadczalnych
przedstawiono na Rys. 1.
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Rys.1. Efektywnos$¢ usuniecia 134Cs i °Co z danego roztworu w czasie prowadzenia
hybrydowego procesu sorpcji z mikrofiltracja.

Whioski

Wykazano mozliwo$¢ zastosowania sorbentu SiEA-KNiFe do usuwania
radionuklidow ©°Co oraz 3*Cs z roztworéw wodnych. Sorbent ten wykazuje
silniejsze  powinowactwo wzgledem 13*Cs. Na efektywno$¢ usuniecia

radionuklidow ma wptyw Srodowisko w jakim sie znajduja. Zaréwno cez, jak i
kobalt sg skuteczniej usuwane z roztworéw wody destylowanej, niz z roztworow
wody morskiej, gdzie wystepujg jony konkurencyjne.




