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Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach nanotechnologia jest bardzo atrakcyjnym 1 preznie
rozwijajacym si¢ dzialem nauki. Na szczegdlng uwage zashuguje niedawno odkryty
grafen oraz jego pochodne. Dzieki swoim unikalnym wlasciwosciom wzbudza
zainteresowanie wielu naukowcow, W szczegolnosci w dziedzinie medycyny.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zbadanie wptywu tlenku grafenu otrzymanego metodg pirolityczng na
lini¢ komorkowa mysich fibroblastow L929 z wykorzystaniem testow cytotoksycznosci
krotkiej: MTT oraz XTT. Zakres pracy obejmuje:

- Przeglad i zapoznanie si¢ z literaturg dotyczaca tlenku grafenu, metod jego
otrzymywania, charakteryzacji oraz cytotoksycznosci.

- Przeprowadzenie badan majacych na celu ocene cytotoksycznosci tlenku grafenu
z wykorzystaniem testow cytotoksycznosci krotkie;j.

- Charakterystyke tlenku grafenu otrzymanego metoda pirolityczng przy pomocy
takich technik jak fluorymetria, spektroskopia w podczerwieni czy dynamiczne
rozpraszania swiatla.

- Przedstawienie wynikéw badan oraz sformutowanie wnioskéw koncowych.

Czes¢ teoretyczna

W czesci teoretycznej dokonano przegladu literatury opisujacej grafen i tlenek grafenu.
Omowiono wlasciwosci tlenku grafenu, potencjalne zastosowanie w biomedycynie oraz
metody jego otrzymywania. Przedstawiono takze najwazniejsze metody charakteryzacji
tlenku grafenu, transmisyjng spektroskopi¢ elektronowsa, spektroskopi¢ FTIR oraz
fluorymetrie.

Czes¢ doswiadczalna

W tej czeséci opisano prowadzenie hodowli komorkowej, sposdéb oceny zywotnosci
komorek oraz przygotowanie roztworow tlenku grafenu. W celu przedstawienia
charakterystyki tlenku grafenu dokonano pomiaru fluorescencji oraz przeprowadzono
pomiary spektrofotometryczne w podczerwieni.
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Rys.1. Widmo FTIR tlenku grafenu
dla dwugodzinnej pirolizy.

Rys.2. Porownanie zalezno$ci intensywnosci
od dtugosci fali emisji dla dlugosci fali
ekscytacji 350 nm.
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Rys.3. Zywotno$é komorek linii L929 od czasu pirolizy i stezenia tlenku grafenu
uzyskana przy wykorzystaniu testow MTT oraz XTT.

Whioski

Wyniki testow cytotoksycznosci krotkiej znalazty odzwierciedlenie w badaniach
dotyczacych charakterystyki tlenku grafenu. Zarowno przy charakterystyce jak i przy
testach cytotoksyczno$ci krotkiej najbardziej obiecujgce wyniki uzyskano dla pirolizy
0 czasie dwoch oraz trzech godzin. Jednak ze wzgledu na rozbiezno$¢ wynikow,
nalezaloby przeprowadzi¢ dalsze badania tlenku grafenu pod wzgledem jego wplywu
na komorki oraz potencjalnego zastosowania w medycynie.




