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Wprowadzenie

W ostatnim czasie znacznie wzrosto zainteresowanie r6znych srodowisk zagadnieniami
ochrony srodowiska. Gwaltowny rozwdj motoryzacji generuje problemy z
zagospodarowaniem i efektywng utylizacjg zuzytych opon samochodowych. Moga by¢
one, po wczesniejszej obrobce, wykorzystywane jako adsorbenty lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO) czy wilgoci z atmosfery. Obrébka materiatu, zarbwno termiczna
jak i chemiczna, skutkuja rozwini¢ciem jego struktury porowatej.

Cel i1 zakres pracy

Celem pracy dyplomowej bylo =zbadanie chemicznej aktywacji karbonizatu
popirolitycznego i scharakteryzowanie tak uzyskanego materialu pod katem zastosowan
w roli adsorbentu.

Zakres pracy obejmowat:

- omowienie procesow adsorpcji i desorpcji oraz modeli shuzacych do okreslania
charakterystyki powierzchni adsorbentu;

- zapoznanie z aparaturg wykorzystywang W eksperymencie oraz charakterystyka
materiatu wyj§ciowego;

- przeprowadzenie aktywacji karbonizatu popirolitycznego z KOH,;

- okreslenie stopnia rozwinigcia powierzchni wilasciwej oraz okreslenie wielkosci |
rozktadu poréw w materiale przy pomocy badan porozymetrycznych.

Czes¢ teoretyczna

Bazujac na procesie adsorpcji na powierzchni ciata stalego, przedstawiono jego
graficzne interpretacje. Wprowadzenie klasyfikacji izoterm IUPAC i klasyfikacji petli
histerezy pozwolito wstepnie okresli¢ rozmiar i ksztalt porow. W celu otrzymania peine;j
informacji o teksturze adsorbentu wykorzystano modele m.in. BET.

Czes¢ doswiadczalna

W  czesci  eksperymentalnej zaprezentowano  aparatur¢ ~ wykorzystywana
w doswiadczeniach: termowage TG 209 F1 Libra (Netzsch, Niemcy), laboratoryjny piec
oporowy (Czylok, Polska) i porozymetr 3 Flex (Micromeritics, USA).

Przedstawiono metode chemicznej aktywacji karbonizatu popirolitycznego za pomoca
KOH w termowadze, co pozwolito na okreslenic odpowiedniego programu
temperaturowego i przeprowadzenie badan w wickszej skali.

Uzyskane wyniki zaprezentowano w formie krzywych termograwimetrycznych.
Dodatkowo przedstawiono izoterme adsorpcji i desorpcji azotu w temperaturze 77 K oraz
zaleznoSci wilasciwej objetosci 1 powierzchni porow od ich rozmiaru, co pozwolito
okresli¢ stopien rozwinigcia powierzchni wiasciwej adsorbentu.
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Rys.1. Zaleznos¢ wlasciwej objetosci 1 powierzchni porow w zaleznosci od ich rozmiarow

Whioski

Na podstawie uzyskanych wynikéw stwierdzono, ze wlasciwosci aktywowanego
karbonizatu popirolitycznego predysponujg go do wykorzystywania w roli adsorbentu
LZO lub/i wilgoci z atmosfery. Otrzymane wyniki poréwnano z danymi literaturowymi i
postawiono wniosek 0 zalezno$ci stopnia rozwinigcia Struktury materialu od
zastosowanego czynnika aktywujacego i warunkow prowadzenia procesu aktywacii.




