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Wprowadzenie

Opracowanie wiasciwej metody wytwarzania disiarczku molibdenu jest szczegolnie
wazne ze wzgledu na szeroki zakres zastosowan tego zwigzku. MoS, wykorzystuje sie
jako substancje smarng, np. jako dodatek do olejow silnikowych. Moze by¢ réwniez
stosowany jako katalizator oraz przy elektrolizie wody. Najlepsze wtasciwosci tego
zwigzku osiaga si¢, gdy disiarczek molibdenu wystgpuje w postaci nanoczastek.

Cel i zakres pracy

Celem pracy jest okreslenie wptywu mocy mieszania na rozmiar wytwarzanych czastek

disiarczku amonu w reaktorze zbiornikowym z mieszadtem turbinowym dyskowym

0 topatkach prostych.

Zakres pracy obejmuje:

- przeglad literatury dotyczacej mieszania, typow mieszadet i reaktoréw oraz
mechanizmu zachodzacego procesu i uktadéw rozproszonych;

- przeliczenie czestosci obrotow mieszadla na moc mieszania 1 wyznaczenie
momentow rozktadow;

- prowadzenie reakcji powstawania disiarczku amonu dla r6znych mocy mieszania oraz
w uktadzie z mieszadtem magnetycznym;

- przedstawienie wynikow doswiadczen i wnioskow.

Czes¢ teoretyczna

W czeSci teoretycznej przedstawiono przebieg syntezy oraz opisano substraty
I produkty. Przedstawiono przeglad reaktorow ze szczegdlnym uwzglednieniem
reaktorow zbiornikowych. Opisano proces mieszania i moc mieszania. Zaprezentowano
rodzaje mieszadel i przyblizono zagadnienia zwigzane z uktadami rozproszonymi oraz
opisano sposob dziatania aparatury pomiarowej uzywanej do badan.

Badania doswiadczalne procesu produkcji nanoczastek

Czes¢ doswiadczalna

Czg$¢ doswiadczalna sktada si¢ z opisu ukladu z mieszadlem magnetycznym
I mieszadlem turbinowym dyskowym, sposobu prowadzenia syntezy, a takze
z przedstawienia wynikow pomiarow.
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Rys.1. Schemat gtownego uktadu pomiarowego

Jako wyniki przedstawiono przyktadowe rozklady rozmiaréw czastek otrzymane
w wyniku pomiaréw na urzadzeniu Beckman Coulter oraz zbiorcze wykresy
poszczegdlnych wymiaréow charakterystycznych dla trzech mocy mieszania: 0.020
kW/m3, 0.127 kW/m3 i 0.373 kW/m3. Zamieszczono réwniez Wykresy przedstawiajace
obliczone momenty rozktadow.

Whioski

Na podstawie wykonanych badan do§wiadczalnych mozna stwierdzi¢, ze wptyw czasu
uptywajacego od zakonczenia reakcji do wykonania pomiaru na rozmiar otrzymanego
produktu jest znikomy. Reakcja przebiega do osiggnigcia rownowagi przed pobraniem
probki do pomiarow.

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych z uzyciem mieszadta Rushtona stwierdzono
brak wplywu mocy mieszania na rozmiar otrzymanych czastek pierwotnych. Brak
wpltywu mocy mieszania na rozmiar czastek moze wynikac¢ z faktu, iz badana reakcja
jest bardzo szybka. Zachodzi ona natychmiastowo blisko konca igly, gdzie dozowany
jest roztwor heptamolibdenianu amonu i kwasu cytrynowego. Mieszang substancjg jest
rozcienczony przez siarczek amonu produkt reakcji — disiarczek molibdenu, stad
znikomy wptyw mieszania na produkt.




